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Type de chaussure : Sport 

Test de résistance au déchirement des matériaux de tige ISO17696

ISO17699

ISO20871

ISO17707

ISO13287

ISO17704

ISO22274

BS5131-p3.6

BS 5131, p.3.7

Test de perméabilité à la vapeur d'eau et absorption de la vapeur d'eau

Test de résistance à l'abrasion des semelles

Test de résistance/ flexion (Bennewart)

Test de résistance au glissement des semelles sur le sol

Test de résistance à la traction lacets contre œillets

Test de résistance contre lacet

Test de traction des lacets

Test de traction des lacets

ESSAIS
REFERENTIEL ISO/IEC 17025:2017

NUMERO D’ACCREDITATION: 2-0018

RéférentielsType d’Essai

Pack 5: Vêtement en Cuir 
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Type : Vêtement 

Test de solidité de la face fleur ISO17076-1

ISO3377-2

ISO23910

ISO 11640

IS0 5402-1

ISO 20433

ISO 14268

Détermination de la force de déchirement des deux bords

Résistance à l'arrachement au point de couture

Test de solidité au frottement

Résistance à la flexion à l'aide d'un flexomètre Bally

Test de perméabilité à la vapeur

Solidité des coloris du cuir au dégorgement par frottement

ESSAIS
REFERENTIEL ISO/IEC 17025:2017

NUMERO D’ACCREDITATION: 2-0018

RéférentielsType d’Essai

Pack 4: Performance spécial
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Type de chaussure : Dame

Test de résistance au déchirement des matériaux de tige ISO17696

ISO17708

ISO17707

ISO20871

ISO17699

ISO19956

Test de résistance de la liaison tige-semelle 

Test de résistance/ flexion (Bennewart)

Test de résistance à l'abrasion des semelles

Test de perméabilité à la vapeur d'eau et absorption de la vapeur d'eau

Chaussure femme: fatigue du talon

ESSAIS
REFERENTIEL ISO/IEC 17025:2017

NUMERO D’ACCREDITATION: 2-0018

RéférentielsType d’Essai

Total Testing Service


